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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung
zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung flr die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfliihrung von Bauteilen mit groRformatigen ebenen Faserzementtafeln "Cembrit Patina
design line" nach DIN EN 12467' mit einer Dicke von 8 mm bzw. 9,5 mm fir die
Faserzementtafelvariante "Cembrit Patina Inline" einschlieBlich der zugehorigen
Befestigungselemente.

Folgende Faserzementtafel-Varianten gehdren zur Gruppe "Cembrit Patina design line":
e  "Cembrit Patina Original" mit einer glatten geschliffenen Sichtflache
e  "Cembrit Patina Rough" mit einer strukturierten sandgestrahlten Sichtflache

e "Cembrit Patina Signature" mit einer Kombination aus glatter geschliffener und
strukturierter sandgestrahlter Sichtflache, die freie Formen und Schriftziige beinhaltet?

e  "Cembrit Patina Inline" mit gefrasten geraden Nuten (ca. 2 mm) auf der Sichtflache

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sowie die
Warmeddmmung und deren Befestigung sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung.

Anwendungsbereich

Bauteile mit den Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" diurfen fir hinterliftete
AuBenwandbekleidungen nach DIN 18516-13 bemessen und ausgefuhrt werden.

Die Faserzementtafeln dirfen dabei entweder auf Aluminium- oder auf Stahl- oder auf Holz-
Unterkonstruktionen befestigt werden.

Die Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" diirfen auch fiir Deckenbekleidungen* im
AuBenbereich auf Aluminium-, Stahl- oder Holz-Unterkonstruktionen befestigt werden.

Die fur die Anwendung der hinterlifteten Aullenwandbekleidung zulassige Gebaudehohe
ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden
Brandschutzvorschriften der Lander nicht geringere Héhen ergeben.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung
Allgemeines

Die hinterlifteten Auflienwandbekleidungen sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen zu planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Ergénzend zu den nachfolgenden Planungsvorgaben sind die Angaben zur Bemessung
nach Abschnitt2.2 und zur Ausfihrung nach Abschnitt2.3 in der Planung zu
berlcksichtigen.

DIN EN 12467:2012-12 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Priifverfahren

Vor dem Sandstrahlen werden entweder die freien Formen und Schriftziige mit Folie abgedeckt oder die Freiflache
wird mit Folie abgedeckt, so dass nach dem Sandstrahlen die Formen bzw. der Schriftzug auf der Sichtflache
erkennbar ist.

DIN 18516-1:2010-06 AuRenwandbekleidungen, hinterllftet - Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze

Deckenbekleidungen sind eben oder anders geformte Decken mit einer Eigenlast bis 0,5 kN/m2. Sie bedecken die
Unterseite eines Bodens oder Dachs und bilden deren Oberflache. Die Decken besitzen selber keine wesentliche
Tragfahigkeit und keine aussteifende Wirkung und sind an tragenden Bauteilen befestigt. Sie bestehen aus einer
Unterkonstruktion und einer flachenbildenden Decklage, die bei einer Deckenbekleidung unmittelbar an dem
tragenden Bauteil verankert ist bzw. bei Unterdecken abgehangt wird.

1.31.4-2/19
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21.2 Bauprodukte
2.1.21 Faserzementtafeln
Fir die Faserzementtafel "Cembrit Patina design line" gelten die in Anlage 1 zusammen-
gestellten Produktmerkmale, die durch die Leistungserklarung nach EU-BauPVO und die
zugehorige Technische Dokumentation nachgewiesen sein missen.
2.1.2.2 Befestigungsmittel
Die Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" dirfen befestigt werden auf:
Aluminium-Unterkonstruktionen:
- mit Fassadenniet MBE-FN-AI5-4 x L K14 (Hulse: AIMg5; Dorn: V2A) und Festpunkthilse
aus Aluminium gemal Z-31.4-2145, siehe Anlage 2, Blatt 1 oder auf
Stahl-Unterkonstruktionen:
- mit Fassadenniet MBE-FN-A2-4 x L mm K14 (Hulse: V2A, Dorn: V2A) aus nicht-rostendem
Stahl mit Festpunkthllse aus nichtrostendem Stahl gemal® Z-31.4-2145 (siehe auch
Anlage 2, Blatt 2)
Holz-Unterkonstruktionen:
- mit Fassadenschraube MBE-FA-A4-5,5 x L K 12 aus nichtrostendem Stahl (V4A) gemaf}
Z-31.4-2145, siehe Anlage 2, Blatt 3.
213 Bestimmungen fiir die hinterliiftete AuBenwandbekleidung
21.3.1 Allgemeines
Fir die Planung gilt DIN 18516-12 soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
Die Unterkonstruktion ist nach DIN 18516-13 zwangungsfrei auszufiihren.
Die Faserzementtafeln dirfen auller ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und

Schneelasten keine weiteren Lasten (z.B. aus Bauteilen fir Werbung oder aus
Fensteranlagen) aufnehmen.

Belliftete Hohlraume von Aufenbauteilen sind nach DIN 68800-2¢ als Feuchtbereich
einzustufen. Dies entspricht der Nutzungsklasse 2 nach DIN EN 1995-1-17 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NAé.

Zwischen metallener Unterkonstruktion und Befestigungsmittel ist auf Spalt- und
Kontaktkorrosion in Abhangigkeit von den Umgebungsbedingungen zu achten.

Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabhangig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

2.1.3.2 Brandschutz

Aulenwandbekleidungen aus den Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" auf einer
Aluminium- oder Stahl-Unterkonstruktion dirfen in Bereichen angewendet werden, wo die
bauaufsichtliche Anforderung "nichtbrennbar", "schwerentflammbar" oder "normalent-
flammbar" an die AuRenwandbekleidung gestellt wird.

AuRenwandbekleidungen aus den Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" auf einer
stabférmigen Holz-Unterkonstruktion durfen in Bereichen angewendet werden, wo die
bauaufsichtliche Anforderung "schwerentflammbar" oder "normalentflammbar" an die
Aulenwandbekleidung gestellt wird.

5 Z-31.4-214 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur Befestigungsmittel fir Faserzement-
tafeln der Firma Cembrit

6 DIN 68800-2:2012-02 Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Malnahmen im Hochbau

7 DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:

Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fur den Hochbau; Deutsche
Fassung EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 Anderung A2
8 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln
und Regeln fiir den Hochbau

Z78871.19 1.31.4-2/19
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Bei der Planung und Ausfiihrung als nichtbrennbare oder schwerentflammbare
AuRenwandbekleidung gilt Folgendes:

— Die Technischen Baubestimmungen iber besondere Brandschutzmaflnahmen bei
hinterlifteten Auf3enwandbekleidungen nach DIN 18516-1° sind zu beachten.

— Der Nachweis der Nichtbrennbarkeit / Schwerentflammbarkeit gilt nur bei Ausfiihrung der
hinterlufteten Aullenwandbekleidung auf Wanden mit nachgewiesenem Feuerwiderstand

e aus massiven mineralischen Baustoffen (Mauerwerk und Beton) oder

e in Holzbauweise mit einer brandschutztechnischen wirksamen duf3eren Beplankung
aus nichtbrennbaren Platten der Klasse K260 nach DIN EN 13501-2

und wenn eine ggf. vorhandene Warmedammung aus nichtbrennbaren
Warmedammstoffen (Dicke = 40 mm; p = 51 kg/m?) besteht.

Der Abstand zwischen den Faserzementtafeln und dem Untergrund bzw. der
Warmedammung muss dabei mindestens 40 mm betragen.

— Die Breite offener Fugen zwischen den Faserzementtafeln darf maximal 8 mm betragen.
— Alternativ sind alle Fugen mit nichtbrennbaren Profilen aus Metall zu verschlie3en.

Werden die vorstehenden Bedingungen nicht eingehalten, darf die hinterliftete
AuBRenwandbekleidung nur in Bereichen eingesetzt werden, wo die bauaufsichtliche
Anforderung "normalentflammbar" an die AuRenwandbekleidung gestellt wird.

Bei Deckenbekleidungen aus den Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" auf einer
Aluminium-,  Stahl- oder Holz-Unterkonstruktion muss eine ggf. vorhandene
Warmedammung stets aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-21°,

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946"
fur die AuBenwandkonstruktion durfen die Luftschicht (Hinterliftungsraum) und die
Fassadenelemente nicht bertcksichtigt werden.

Beim Warmeschutznachweis ist fir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-412, Tabelle 2 anzusetzen.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-313.
Schallschutz

Fir den Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aufienlarm) gilt DIN 4109-114,
Zusatzliche Bestimmungen fiir auBenliegende Deckenbekleidungen

Fir auBenliegende Deckenbekleidungen sind zusatzlich folgende Bestimmungen zu berlck-

sichtigen:

— Die Faserzementtafeln werden auf einer Unterkonstruktion unmittelbar an dem tragenden
Bauteil verankert.

— Der maximal zulassige Befestigungsmittelabstand betragt bei Schrauben und Nieten
400 mm.

s. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV-TB), Abschnitt A 2.2, Ifd. Nr. A 2.2.1.6
(Anhang 6), unter www.dibt.de bzw. deren Umsetzung in den Landern.

DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 2: Mindestanforde-
rungen an den Warmeschutz

DIN EN ISO 6946:2018-03 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren; Deutsche Fassung EN ISO 6946:2017

DIN 4108-4:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-3:2014-1 1 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz — Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise flr
Planung und Ausfiihrung
DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

1.31.4-2/19
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— Sonderlasten (z. B. aus Lampen) sind in der Regel unabhangig von den Faserzement-
tafeln in den tragenden Untergrund einzuleiten.

— Hinsichtlich einer ggf. erforderlichen Warmedammung sind die Bestimmungen in
Abschnitt 2.1.3.2 zu beachten.

Bemessung
Allgemeines
Die hinterlifteten AufRenwandbekleidungen sind unter Beachtung der Technischen

Baubestimmungen nach DIN 18516-1% zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist.

Die Standsicherheit ist in jedem Einzelfall nachzuweisen's.

Die Bemessungswerte der Einwirkungen werden auf Basis von DIN EN 19906 in
Verbindung mit DIN EN 1990/NA'" unter Berlcksichtigung aller auftretenden Lasten
errechnet. Die Lastkombinationen sind entsprechend DIN EN 1990 zu bilden. Fur die
Belastung sind die Angaben aus DINEN 1991-1-3"® in  Verbindung mit
DIN EN 1991-1-3/NA" und DIN EN 1991-1-420 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA?!
zugrunde zu legen.

Die Beanspruchung der Faserzementtafeln und der Befestigungsmittel ist erforderlichenfalls
unter Bertcksichtigung des Verhaltnisses der Steifigkeit der Bekleidung zur Steifigkeit der
Unterkonstruktion zu errechnen?2.

Fur die Anwendung als Deckenuntersichtbekleidung ist fiir den statischen Nachweis die
Eigenlast der Tafel mit dem Faktor ag = 2,5 zu erhéhen.

Unterkonstruktion
Allgemeines
Die Tragfahigkeit und Verankerung der Unterkonstruktion ist objektspezifisch nachzuweisen.

Der Nachweis muss alle Bauteile, Verbindungen und Verbindungselemente der
Unterkonstruktion sowie deren Verankerungen im tragenden Bauteil beinhalten. Es ist ein
geeignetes Bemessungsverfahren abhangig vom Typ der Unterkonstruktion anzuwenden.

Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Produkte und der in der Regel nicht gegebenen
Revisionierbarkeit sind bei der Auswahl der Unterkonstruktionsmaterialien die Vorgaben von
DIN 18516-13 zu beachten.

Bei einer statischen Berechnung mittels FE-Programmen sind die Fassadentafeln mit ihren tatsachlichen
Abmessungen als Plattenelement zu idealisieren. Das gewahlte System muss in der Lage sein, den Spannungs-
und Verformungszustand sowie die Auflagerkrafte der Fassadentafeln hinreichend genau abzubilden.

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1990/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen
der Tragwerksplanung

DIN EN 1990/NA/A1:2012-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen
der Tragwerksplanung; Anderung A1

DIN EN 1991-1-3:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen,

Schneelasten

DIN EN 1991-1-3/A1:2015-12 Anderung A1

DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwir-
kungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten

DIN EN 1991-1-4 2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke — Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA 2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 1:
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Windlasten

siehe z. B.

Zuber, E.: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidung und Befestigung.

In: "Mitteilungen" Deutsches Institut fiir Bautechnik 10 (1979), Nr. 2, S. 45-50.
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Aluminium-Unterkonstruktion
Die Aluminium-Unterkonstruktion und deren Befestigung sind nach DIN EN 1999-1-12 in
Verbindung mit DIN EN 1999-1-1/NA2?* nachzuweisen.

Die vertikal angeordneten symmetrischen Tragprofile der Aluminium-Unterkonstruktion
mussen aus der Legierung EN AW-6063 nach DIN EN 573-125 mit einer Mindestzugfestigkeit
fu von 245 N/mm? und einer Mindestflanschdicke tmin von 1,8 mm bestehen.

Stahl-Unterkonstruktion

Die Stahl-Unterkonstruktion und deren Befestigung sind nach DIN EN 1993-1-126 in
Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA?” nachzuweisen.

Die vertikal angeordneten symmetrischen Tragprofile der Stahl-Unterkonstruktion miissen
aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088 mit einer Mindestzugfestigkeit f, von
340 N/mm? und einer Mindestflanschdicke tmin von 1,8 mm bestehen.

Holz-Unterkonstruktion

Die Holz-Unterkonstruktion und deren Befestigung sind nach DIN EN 1995-1-18 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA8 nachzuweisen.

Bei der Verwendung von Tafel-Traglattung aus Holz muss dieses mindestens aus
europaischem Nadelholz der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-122 oder der
Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-12° bestehen.

Rechenwerte und Bemessungswerte der Faserzementtafel

In Tabelle 1 sind die Rechenwerte der Eigenlast und die Bemessungswerte des Tragwider-
standes fur Biegung R4 sowie die Werte des Elastizitdtsmoduls und der Temperaturdehnzahl
fur die Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" aufgefuhrt.

DIN EN 1999-1-1:2014-03 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 9: Bemessung
und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln

DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06  Anderung A1

DIN EN 1999-1-1/NA/A2:2015-03  Anderung A2

DIN EN 1999-1-1/NA/A3:2015-11  Anderung A3

DIN EN 573-1:2005-02 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und
Form von Halbzeug - Teil 1: Numerisches Bezeichnungssystem
DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten- Teil 1-1:

Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 Anderung A1

DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung
und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragféahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz
1.31.4-2/19
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Tabelle 1: Rechenwerte der Faserzementtafel

Eigenlasten Bemessungswert des Elastizitats- Temperatur-
Gk Tragwiderstands fir Biegung Rq modul dehnzahl
in Emean OT
8 mm ‘ 9,5 mm" | Langsrichtung? | Querrichtung?
[kN/m?] [N/mm?] IN/mm?] [106 K]
0,15 | 0,18" 109 | 7,0 13.000 10

1) Fir die Tafelvariante "Cembrit Patina Inline".

2) Die Ausnutzung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes fiir Biegung in Langsrichtung (Biegeachse

senkrecht zur Faserrichtung) ist nur zulassig, wenn die Herstellrichtung der Tafeln gekennzeichnet ist.
Ansonsten darf nur der Bemessungswert des Tragwiderstandes in Querrichtung (Biegeachse parallel zur
Faserrichtung) angesetzt werden.

Bei der Tafelvariante "Patina Cembrit Inline" ist die Herstellrichtung in Richtung der Nuten. Der
Bemessungswert in Querrichtung dieser Tafelvariante bezieht sich auf die in der Nut vorhandenen Dicke von
7,5 mm.

Tafelbefestigung

Jede Tafel ist mit mindestens vier gleichen Befestigungsmittel zu befestigen. Bei der
Befestigung der Faserzementtafeln besteht Mischungsverbot bei der Auswahl der
Befestigungsmittel. Bei kleinen Pass-, Differenz- und Einflgestlicken ist die Anzahl und
Anordnung der Befestigungsmittel konstruktiv zu wahlen.

Die Tafeln missen an den Befestigungspunkten entsprechend dem gewahlten Befesti-
gungsmittel mit dem entsprechenden Bohrlochdurchmesser (dirz) nach Tabelle 2
vorgebohrt werden. Die Mindestbohrlochachsabstande zum Rand (amin) sind der Tabelle 2
zu entnehmen.

Bei Anordnung der Befestigungspunkte, z. B. der Wahl etwaiger Festpunkte, ist das
Warmedehnverhalten der Faserzementtafeln zu berlcksichtigen.

Fir Fassadenniete nach Anlage 2, Blatt 1 und Blatt2 muss der Bohrlochdurchmesser in der
Faserzementtafel dirz=9,0 mm, der Vorbohrdurchmesser fiir die Aluminium- oder Stahl-
Unterkonstruktion diuk = 4,1 mm betragen. Fur die Fassadenschraube nach Anlage 2, Blatt 3
muss der Bohrlochdurchmesser in der Faserzement-Tafel d rz=8,0 mm betragen. Die
Fassadenschraube darf entweder ohne Vorbohren in die Holz-Unterkonstruktion
eingeschraubt werden oder die Schraubenlécher sind mit einem Bohrlochdurchmesser von
3,3 mm (0,6 - d) vorzubohren.

Hinsichtlich der Anordnung der Schrauben in der Holz-Traglattung sind die Mindestrand- und
Mindestnagelabstande nach DIN EN 1995-1-17 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA8
unter Beachtung der Tabelle 2, einzuhalten; dabei ist der gréRere Wert maflgebend.

Die Mindestbohrlochachsabstéande zum Rand (amin) sind der Tabelle 2 zu entnehmen.
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Tabelle 2: Bemessungswerte des Tragwiderstands fur die Befestigungsmittel
Befestigungsmittel Abscheren Auszug Fzq [kN]
Fa,d [kN]

2.3
2.31

2.3.2

2.3.3

Z78871.19

mittig am Rand ‘ an der Ecke

Befestigung auf Aluminium- oder Stahl-Unterkonstruktion fur hinterliftete Auflenwandbekleidungen

Fassadenniete
gemal Anlage 2, Blatt 1 und

amin = 30 mm amin =30 mm | @min =30 mm /100 mm

Blatt 2
dLFze =9,0 mm 0,26
dLuk =4,1 mm 0,87 0,55 0,33

Befestigung auf Aluminium- oder Stahl-Unterkonstruktion fiir auRenliegende Deckenbekleidungen

Fassadenniete
gemaf Anlage 2, Blatt 1

amin = 30 mm amin =30 mm | @min =30 mm /100 mm

und Blatt 2
diFze =9,0 mm 0,26
diuk =4,1mm 0,87 0,52 0,33

Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion

Fassadenschraube
gemal Anlage 2, Blatt 3

amin = 25 mm

amin = 25 mm

amin =25 mm /100 mm
0,30

durz =8,0mm 0,60 0,59 0,31
amin :  Kleinster vorgesehener Randabstand der Faserzementtafeln
dLFz . Bohrlochdurchmesser in der Faserzementtafel
dirzc :  Bohrlochdurchmesser in der Faserzementtafel am Gleitpunkt
di,uk : Bohrlochdurchmesser in der Aluminium- oder Stahl-Unterkonstruktion

Ausfiihrung
Anforderungen an die bauausfiihrende Firma

Das Fachpersonal der bauausfiihrenden Firma hat sich tGber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheides sowie Uber alle fiir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart
erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR §§ 16a Abs. 5
i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. Ein Muster der Ubereinstimmungserkldrung ist dem
Bescheid als Anlage 3 beigefligt. Diese Erklarung ist dem Bauherrn zu tberreichen.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Auf der Baustelle ist eine Eingangskontrolle der zu verwendenden Bauprodukte und deren
Kennzeichnung nach Abschnitt 2.1.2 durchzufihren.

Montage der hinterliifteten AuBenwandbekleidung

Die AuRenwandbekleidung muss gemal den folgenden Bestimmungen und unter
Berucksichtigung der Planungsvorgaben (siehe Abschnitt 2.1) ausgefiihrt werden.

Die Montagehinweise des Herstellers der Faserzementtafeln sind zu beachten.

Alle notwendigen Systemkomponenten nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind
vom Antragsteller zu liefern.

Beschadigte Faserzementtafeln dirfen nicht eingebaut werden. Bei der Montage sichtbar
beschadigte Tafeln sind auszutauschen.

Die Unterkonstruktion ist technisch zwangungsfrei zu montieren.
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Die Ebenheit der Unterkonstruktion muss sichergestellt werden.

Auf Fachregeln, die z. B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks oder
vom Fachverband fur vorgehangene hinterllftete Fassade e.V. herausgegeben werden und
die ebenfalls zu beachten sind, wird hingewiesen.

234 Zusatzliche Bestimmungen fiir die Montage einer auBenliegenden Deckenbekleidung

Die aulRenliegende Deckenbekleidung muss unter Berilcksichtigung der Planungsvorgaben
(siehe Abschnitt 2.1.4) ausgefiihrt werden.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen Beglaubigt
Referatsleiter Schroder

Z78871.19 1.31.4-2/19
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1.3

1.4

1

3

Produktmerkmale der Faserzementtafel "Cembrit Patina design line"

Zusammensetzung

Die Faserzementtafel muss hinsichtlich der verwendeten Materialien und des Herstellverfahrens
der Probe entsprechen, die fur diese allgemeine Bauartgenehmigung bewertet wurde.

Die Faserzementtafeln miissen folgende Merkmale nach DIN EN 12467" aufweisen:

Die Faserzementtafeln werden aus einer Mischung aus ungebleichtem Zellstoff, Zement nach
DIN EN 197-12, mineralischen Zusatzstoffen, Farbpigmenten sowie Wasser hergestellt. Sie
werden gepresst und autoklaviert.

Die Tafeln "Cembrit Patina Original” weisen eine glatte geschliffene Sichtseite auf.

Die Tafeln "Cembrit Patina Rough” weisen eine strukturierte sandgestrahlte Sichtseite auf.

Die Tafeln "Cembrit Patina Signature" weisen eine Kombination aus glatter geschliffener und
strukturierter sandgestrahlter Sichtflache auf, die freie Formen und Schriftzlige beinhaltet, die durch
die Sandstrahlung entstehen.

Die Tafeln "Cembrit Patina Inline” weist gefraste gerade Nuten (ca. 2 mm) auf der Sichtflache auf.
Die Tafelsichtseite und -rlickseite ist hydrophobiert.

Mechanische Eigenschaft: Klasse 4, Kategorie A

Brandverhalten: Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Mafabweichung: Niveau |

Form und Mal3e

Die Tafeln missen eben, einseitig glatt und rechtwinklig sein. Das Nennmal} der Tafeldicke muss
8 mm bzw. fiir die gefréste Tafel mit geraden Nuten 9,5 mm betragen.

Biegefestigkeiten

Die nach DIN EN 12467', Abschnitt 7.3.2 bestimmten Biegefestigkeiten der Faserzementtafel
mussen mindestens die in Tabelle 1.1 aufgefuhrten charakteristische Biegefestigkeit (5 %-Quantil
mit 75 %iger Aussagewahrscheinlichkeit) aufweisen.

Tabelle 1.1: Charakteristische Biegefestigkeiten f.x der Faserzementtafel "Cembrit Patina

design line"
charakteristische Biegefestigkeiten feu charakteristische Biegefestigkeiten feu
nach Trockenlagerung* nach Wasserlagerung*
(nach Tabelle 10, Zeile 2, DIN EN 124671) (nach Tabelle 10, Zeile 1, DIN EN 124671)
fctk,léngs fctk,quer fctk,léngs fctk,quer
29,4 MPa 19,0 MPa 21,7 MPa 15,3 MPa
* Sichtseite in der Biegedruckzone
angs = Biegeachse rechtwinklig zur Herstellrichtung
wer = Biegeachse parallel zur Herstellrichtung

Die Ermittlung der charakteristischen Werte flr die Biegefestigkeit erfolgt nach DIN EN 143583,

DIN EN 12467:2012-12 Faserzementtafeln - Produktspezifikation und Priifverfahren
DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von Normalzement
DIN EN 14358:2016-11 Holzbauwerke - Berechnung und Kontrolle charakteristischer Werte

Bauteile aus grol¥formatigen Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" nach DIN EN

12467

Produktmerkmale der Faserzementtafel "Cembrit Patina design line"

Anlage 1

Z43336.20
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Fassadenniet MBE-FN-AI5-4 x L mm K14

o1 i i L [mm] Klemmbereich [mm]
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Farbige Beschichtung des Nietkopfes
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J) '*_' + )]
‘/ SgS \\i //»

Fassadenniet MBE-FN-AI5-4 x L mm K14
Hilse:

MBE-Festpunkthiilse Al9 x 6 x 4,1

Werkstoff:

Werkstoff: AlMg5 (Aluminium) Werkstoff-Nr.:
Werkstoff-Nr.: 3.3555 (EN AW-5019)

Nietdorn:

Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)

Werkstoff-Nr.: 1.4541 (DIN EN 10088-3)

AICu4PbMgMn (Aluminium)
3.1645 (EN AW-2007)

MaRe in mm, ohne Malstab

Bauteile aus grol3formatigen Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" nach
DIN EN 12467
. - Anlage 2
Fassadenniet MBE-FN-AI5-4 x L K14 und MBE-Festpunkthilse nach Z-31.4-214 zur Blatt 1 von 3
Befestigung der Faserzementtafeln auf Aluminium-Unterkonstruktionen
743337.20 1.31.4-2/19
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Fassadenniet MBE-FN-A2-4 x L mm K14
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MaRe in mm; ohne MaRstab

Fassadenniet MBE-FN-A2-4 x L mm K14 MBE-Festpunkthiilse A2-9 x 6 x 4,1
Hilse:

Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A) Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A)
Werkstoff-Nr.: 1.4567 (DIN EN 10088-3) Werkstoff-Nr.:  1.4305 (DIN EN 10088-3)
Nietdorn:

Werkstoff: nichtrostender Stahl (V2A))

Werkstoff-Nr.: 1.4541 (DIN EN 10088-3)

Bauteile aus grol3formatigen Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" nach
DIN EN 12467

Fassadenniet MBE-FN-A2-4 x L mm K14 und MBE-Festpunkthilse nach Z-31.4-214 zur
Befestigung der Faserzementtafeln auf Stahl-Unterkonstruktionen

Anlage 2
Blatt 2 von 3

Z43339.20 1.31.4-2/19



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-31.4-209

Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-31.4-209 vom 22. November 2021 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

Fassadenschraube MBE-FA-A4-5,5 x L mm K12

@12
ISR 20
L
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gy [mm] [mm]
kT 8 35
Unterkopfmarkierung ;
e~ 8/95 45
!
—

Unterkopfmarkierung

ﬂt\ oder
X%

Schraubenkopf wahlweise farbig beschichtet

Fassadenschraube MBE-FA-A4-5,5 x L mm K12
Werkstoff: nichtrostender Stahl (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4401 (DIN EN 10088-3)

MaRe in mm, ohne Mal3stab

Bauteile aus grol3formatigen Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" nach
DIN EN 12467

Anl 2
Fassadenschraube MBE-FA-A4-55 x L mm K12 nach Z-31.4-214 zur Befestigung der Blatt 3 von 3
Faserzementtafeln auf Holz-Unterkonstruktionen
743341.20 1.31.4-2/19
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Ubereinstimmungserklirung gemiB §§16a Abs. 5i.V.m 21 Abs. 2 MBO*
bzw. dessen Umsetzung in den Landesbauordnungen

Anschrift des Gebaudes

Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Ausfiihrung des Bauteils:

nach allgemeiner Bauartgenehmigung Nr.: Z-31.4-209 mit Faserzementtafeln "Cembrit Patina design
line" nach DIN EN 12467

Tafelvariante:

Unterkonstruktion:

und dem Befestigungsmittel:
nach allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-31.4-214 (Anlage 1, Blatt 1, Blatt 2 und Blatt 6)

Brandverhalten nur bei Verwendung der Faserzementtafel "Cembrit Patina design line" fir
hinterliftete ~ AufRenwandbekleidungen nach  DIN 18516-1 (siehe  Abschnitt2.1.3.2  der
Bauartgenehmigung):

O nichtbrennbar O normalentflammbar O schwerentflammbar

Anschrift der bauausfiihrenden Firma

Firma:

StralRe/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir die obigen Bauteile mit grof3formatigen Faserzementtafeln "Cembrit
Patina design line" nach DIN EN 12467 und Befestigungselementen gemal® den Bestimmungen der
allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-31.4-209 und den Montagehinweisen des Herstellers eingebaut
haben.

Name des Fachhandwerkers:

Datum/Unterschrift:

Diese Ubereinstimmungserklarung ist nach Fertigstellung der Bauteile vom Unternehmer (Fachpersonal
bauausfihrenden Firma) auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Gbergeben

der

Bauteile aus grol¥formatigen Faserzementtafeln "Cembrit Patina design line" nach DIN EN
12467

Ubereinstimmungserklarung

Anlage 3

Z43342.20

1.31.4-2/19



