Verlegehinweise
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Lichtplatten

Lagerung

PVC-Lichtplatten sind grundsatzlich schattig, trocken
und auf ebenem Untergrund bis zu einer max. Stapel-
hohe von 0,5 m zu lagern. Um einen Hitzestau durch
den sogenannten Brennglaseffekt zu vermeiden, sind
die im Stapel gelagerten Lichtplatten vor direkter Son-
neneinstrahlung zu schiitzen. Durch Kanthoélzer wird
eine Unterliftung sichergestellt. Eine Lagerung in der
Nahe von Warmequellen vermeiden. Ein ausreichender
Schutz gegen Druck und Stof3 ist sicherzustellen. Bitte
beachten Sie unsere Hinweise auf der Verpackung.

Bearbeitung
PVC-Lichtplatten werden wie folgt bearbeitet:

Sagen: Die Platten kénnen mit feingezahnten,
leicht geschrankten oder ungeschrankten
Sageblattern, Hand- und Metallsagen,
bzw. einer Flex mit Steintrennscheibe,
geschnitten werden.

Bohren: Kunststoffprofiltafeln sind grundsatzlich
vorzubohren. Zum Vorbohren der Platten
sind Kunststoff-Stufen- oder Kegelbohrer
zu verwenden. Der Bohrlochdurchmesser
wird in Abhangigkeit von Schraubenschaft-
durchmesser und Tafellange entsprechend

der zu erwartenden Ausdehnung ermittelt.

o

010
@4

Der Ausdehnungskoeffizient von PVC-hart betragt

0,8 mm / Ifm / 10° Temperaturunterschied. Um die
materialbedingte Ausdehnung der PVC-Lichtplatten
zu berticksichtigen, sind je nach Plattenlange entspre-
chend grof3e Bohrlocher vorzusehen.

Faustregel: Je Meter Tafellange ist das Bohrloch 1 mm
grofier als der Schraubenschaftdurchmesser zu bohren
(z. B. bei einer Plattenlange von 5 m und Schrauben-
schaftdurchmesser von ca. 5 mm ist das Loch in der
Lichtplatte = 10 mm vorzubohren). Die Bohrspéane sind
aus den Uberdeckungen und Dichtungsbereichen zu
entfernen.

Auflager und Uberlappungen

Die Auflagerflachen der Unterkonstruktion und eben-
so die Uberlappungsbereiche (z.B. auf Trapezprofilen
Langs- oder Querstofde) mussen hell sein, z. B. mit
einem UV-bestandigen weifden PVC - Klebeband abge-
klebt oder mit weifdem UV-bestandigen Dispersionslack
auf Acrylatbasis gestrichen sein.

Auflagerabstand

Der maximale Auflagerabstand fiir Lichtplatten betragt
1m. Die Auflagerbreite sollte 50 mm nicht unterschrei-
ten. Die Seitenuberdeckung betragt entsprechend den
Profilen einen Obergurt.

Verlegerichtung

Die Verlegung erfolgt von der Traufe zum First, mog-
lichst entgegen der Wind- und Wetterrichtung, letztlich
aber nach den Vorgaben durch die Dachprofiltafeln.

Maximale Platteniiberstande

Der freie Plattenliberstand an der Traufe bzw. am
First darf max. 150 mm nicht Giberschreiten. Er muss
jedoch mind. 50 mm betragen. Die gekennzeichnete
UV-Schutzschicht der Lichtplatten ist nach oben, zur
Sonnenseite, zu verlegen. Der Aufkleber bzw. Heif3-
pragestempel soll wetterseitig lesbar sein.

Querstof’

Dachneigung Uberdeckung
tber 17 Grad 150 mm

7-17 Grad 200 mm



Befestigung

Dach: Befestigungen und Verbindungen sind grund-
satzlich nach der objektbezogenen statischen Berech-
nung und dem Verlegeplan auszufiihren. Kunststoff-
profiltafeln werden grundsatzlich mindestens in jedem
zweiten Gurt an der den Windsog aufnehmenden
Unterkonstruktion befestigt. An den Randern der Ver-
legeflachen muss jede Profilrippe mit der Unterkon-
struktion befestigt werden. An den Querstéfien muss
die Befestigung in jeder Profilrippe erfolgen. Die Licht-
platten sind grof3er vorzubohren, wie zuvor beschrie-
ben. Dachprofiltafeln aus Kunststoff sind grundsatzlich
im Obergurt unter Verwendung von Kalotten oder durch
Schrauben mit Schirmdichtungen zu befestigen. Um
das Wegdriicken der Kunststoffplatte zu verhindern,
sind Abstandhalter einzubauen. Es diirfen nur Schrau-
ben mit Dichtscheiben @ = 19 mm verwendet werden.

Wand: Die Wandbefestigungen erfolgen im Untergurt
der Kunststoffprofiltafel. Auch hier sind die Lichtplat-
ten grofier vorzubohren.

Wir empfehlen, das Abstandsset zur Befestigung von
Well- und Trapezprofilen, als Lichtplatte flir Holz- und
Stahl-UK, zu verwenden. Dieses Set beinhalt die Dis-
tanzspreizhilse und die Schirmdichtung @ 19 mm.

PVC - Lichtplatten dehnen sich aus!

Im Bereich von Wand-, Boden- und oberen Abschliissen
usw. sind je nach Plattenlédnge ca. 30 mm Luft zu las-
sen. Es besteht Stauchungs- und Deformationsgefahr!

Langsverbindung

Die Langsstofdliberdeckung mit nicht weifden Metall-
profilen muss weif3 beschichtet oder weif3 abgeklebt
werden. Die Beschichtung muss komplett durchge-
trocknet sein. Die Verbindung der Kunststoffprofil-
tafeln mit Metallprofilen erfolgt wegen der unter-
schiedlichen Langenanderungen der Materialien mit
Klemmschrauben (z.B. Laplox-Schrauben) im Abstand
von max. 500 mm. Die Verbindung der Kunststoffprofil-
tafeln miteinander erfolgt mit Presslaschenblindnieten
mit Dichtungen im Abstand von maximal 500 mm.

Begehung

PVC - Lichtplatten sind ohne Hilfsmittel nicht begehbar.
Sie durfen nur auf Laufbohlen, die mindestens liber

2 Pfettenfelder reichen, betreten werden. Die entspre-
chenden Schutzmafinahmen der Unfallverhitungsvor-
schriften sind zu beachten.

Sonstiges

Alle Dachkonstruktionen miissen eine ausreichende
Be- und Entliftung haben, um Schwitzwasser und
Hitzestau zu vermeiden. Bei Sonderausfiihrungen, ins-
besondere bei doppelschaligen Konstruktionen, sollten
unbedingt weitere Detailvorschlage vom Werk einge-
holt werden!

Vorsicht vor zu festem Anziehen der Schrauben (Ausdehnung berticksichtigen).

L/12/20 Technische Anderungen vorbehalten - Fiir Druckfehler kann keine Haftung iibernommen werden.
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